CRYSTIC® 199

Leiras
A Crystic199 izoftalsav bazisu poliészter gyanta. Magas mindségi igényeket tamaszté alkalmazasokhoz ajanlott, mint
példaul a repulégépipar, ahol kdvetelmény a nagy héallésag és a kivalod villamos tulajdonsagok. A teljesen kitérhaldsitott
Crystic 199 laminat kit(ind vegyszeralldsaggal és magas héallésaggal rendelkezik. Hosszu id6én (1 év) keresztll képes
ellenallni 150°C-os hémeérsékletnek, és rovid ideig akar 200°C-nak is, anélkul, hogy jelentésen romlananak a
tulajdonsagai.

Térhalositas
A Crystic199 egyarant terhalésithaté hidegen és forron.

Forré térhaldsitas

A javasolt térhaldsité a Perkadox CH50X (vagy azzal egyenérték(i), amelybdl 2%-ot kell a gyantahoz adni. A térhaldsitot
alaposan el kell keverni a gyantaban. Ez a keverék koérulbelll hat napig marad felhasznalhaté az izem hémérsékletén
(18°C - 20°C). A térhaldsitas 80°C korlli hémérsékleten kezdddik és legfoljebb 130°C alkalmazhato, de a gyartashoz
elegendd a 120°C. Az optimalis héallésag eléréséhez a laminatot fél-, egy 6ran keresztil uté térhaldsitani kell 80°C -100°C
hémérsékleten.

Térhalositas szobahémérsékleten
A Crystic 199 térhalésithatd az izem hémérsékletén is (18°C-20°C). Ebben az esetben nem csak peroxidot, hanem
akceleratort is kell a gyantahoz keverni a reakcié elinditasahoz.

N.B. A peroxidot és az akceleratort tilos egymassal 6sszekeverni, mert a reakciéjuk robbanast eredményezhet.

Az ajanlott térhalosité a Butanox M50 (vagy azzal egyenértéki, Pl. Curox M-302) amelyet 2 %-ban kell a gyantahoz adni. A
térhalésitét teliesen el kell keverni a gyantaban. Ez a keverék kérilbelil 8 éran at hasznalhaté marad az lzem
hémérsekletén (18°C - 20°C). Roviddel a felhasznalas elétt, az Accelerator E megfelel6 mennyiségét bele kell keverni a
peroxidos gyantaba. Az Accelerator E-bél szilkséges mennyiség a tablazat alapjan hatarozhaté meg.

Fazékidd (100 rész peroxidos gyantaban)

1.0 20 3.0 4.0
0.4 08 1.2 16
o A e | 30

Az Akcelerator E (Co 0,4%-0s) mennyisége

vagy a Cobalt 1%(C01%-0s) mennyisége

Fazékidd percben 20°C-on

A gyanta, a szerszam és az lizem hémérséklete legyen 15°C-nal magasabb a térhaldsitas megkezdése el6tt.

Adalékanyagok

Nagy fliggbleges, vagy ferde fellileteken alkalmazva legféljebb 20% Crystic Pregel 27-et kell a Crystic 199-hez adni a tixotrép
tulajdonsagok elérése érdekében. A toltbanyagok és a pigmentek kedvezétlen hatassal lehetnek a Crystic 199 hé-, vegyszer-
€és id6jaras allésagara, ezért csak akkor alkalmazzuk, ha az optimalis tulajdonsagok elérése nem feltétlenll szikséges. A
felhasznaloknak kell kivalasztaniuk azokat az adalékanyagokat, amelyekkel a szamukra fontos tulajdonsagokat kapjak.

Utotérhaldsitas - Forron térhalositott laminatok

Az utd térhaldsitds hémérséklete attdl a hémérséklettél fligg, amelynek az adott kérilmények kdzott térhaldsitott laminat
ellenall. Ezen a hémérsékleten kell kezdeni a hékezelést, majd fokozatosan emelni a hdmérsékletet 20°C-os Iépésekkel a
felhasznalas hémérsékletéig, az egyes héfoklépcséknél 6toras héntartassal.

Utotérhalositas - Hidegen térhalésitott laminatok

A hidegen térhalositott laminat az optimalis héallésagat az izem hémérsékletén (18°C - 20°C) a térhaldsitas utan hét nappal
éri el Az uto térhalositést az aktudlis hdallésag hémérsékletén kell kezdeni és ezt kell fokozatosan névelni 20°C-os |épésekkel
a felhasznalas hémérsékletéig, az egyes héfoklépcsbknél 6toras hén tartassal..
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Jellemzd tulajdonsagok
A kovetkez6 tablazatban a Crystic 199 jellemzd tulajdonsagai lathatok, amelyeket a BS 2782 szerint mértek.

Crystic 199 - TDS

Tulajdonsagok

Folyékony gyanta

Megjelenés Vilagos, sargasbarna
Viszkozitas @ 25°C 37.35 sec™ poise 6
Sirlség @ 25°C 1.10
llldanyag tartalom (sztirol) % 37
Savszam mg KOH/g 27
Stabilitas 20 °C-on hénap 6
Gélidd 25 °C-on — 16
2 % Butanox M50, 4 % Accelerator E

Teljesen ki térhalésitott*
Tulajdonsagok gyanta (toltetlen 6ntvény)
Barcol keményseg (Model GYZJ 934-1) 48
Vizfelvétel 24 6ra @ 23°C mg 29
Hoallésag (Heat Deflection Temperature, oC 127
HDT) ¥ (1.80 MPa)
Szakadasi nyulas % 2.0
Huzészilardsag MPa 55
Huzé modulus MPa 3300
Siriség @ 25°C 1.19
Torésmutaté n 20/d 1.554
Dielektromos veszteség (tan 5 1000Hz) 0.005
Dielektromos allando (1000Hz) 3.1

* Utotérhalositas — 24 éra @ 20°C, 3 6ra @ 80°C
T Utdtérhalositas — 24 6ra @ 20°C, 5 6ra @ 80°C, 3 6ra @120°C

Tulajdonsagok

**Laminatum

Uvegtartalom % 26.5
Huzoészilardsag MPa 113
Huz6 Modulus MPa 5600
Szakadasi nyulas % 1.8
Haijlité szilardsag MPa 179
Haijlité Modulus MPa 5600

** 4 réteg 450g/m2 Uvegpaplannal

Utdtérhaldsitas 24 6ra @ 20°C, 16 6ra @ 40°C.
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Raktarozas

A Crystic 199-et fénytdl védve, megfelel6 lezart tartalyban kell tarolni. A javasolt tarolasi hémérséklet 20°C alatti, de a
30C-ot semmiképpen ne haladja meg. Idealis esetben a tarol6 tartalyt csak kdézvetlenil a felhasznalas elétt nyitjak ki. Ahol
a szabadban taroljak, ott ajanlatos a hordot fektetve tarolni, hogy a viz esetleges bejutdsat megakadalyozzak.

Csomagolas
A Crystic 199 25kg-os és 200kg-os egységekben szerezhetd be. Nagy mennyiségben tartélyautdban.

Egészségvédelem és biztonsag
Keérjik, hogy olvassa el a biztonsagtechnikai adatlapot.
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